
Leistungsbeschreibung

  

 

Farbe:  türkis, anthrazit, 
  geöltes Holz 
Lack:  PU-Acryllack wasserverdünnbar 
Holzöl:  Bioleinöl 
Bezugsstoff: Leinen Natur 
Federung: Federkorb 
Polster: Schaumstoff 20mm, Polsterwatte
  

HANNES
1. Schliff - Altanstrich entfernt (grob) 
2. Schliff (mittel) 
3. Schliff (fein) 
4. Vorbereitung (entstaubt, abgeklebt) 
5. Anstrich 1 
6. Schliff 1 
7. Anstrich 2 
8. Schliff 2 
9. Anstrich 3 
10.Schliff 3 
11.Klarlackierung 1 
12.Schliff 1 
13.Klarlackierung 2 
14.Schliff 2 
15.Holz geölt 1 
16.Holz geölt 2 
17.Holz geölt 3 
18.Einlegerahmen entkernt 
19.neuer Federkorb montiert 
20.Polster neu aufgebaut 
21.Polster neu bezogen 
22.Polster-Rückseite abgedeckt 
23.Endkontrolle
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Der Stuhl in seinem Ausgangszustand war solide. Die Oberfläche war mit einer Lasur überzogen, 
die Holzmaserung war erkennbar. An den vielen Stellen zeigten sich Schrammen, Kratzer und 
kleine Dellen, insgesamt die üblichen Abnutzungserscheinungen. Die Verbindungen der 
Stuhlelemente waren alle stabil. 

Das Polster war extrem  abgewetzt und an vielen Stellen stark verunreinigt. Die vorhandene  
Federung war intakt, jedoch mit einfachen Mitteln instand gesetzt. Die Polsterfüllungen war 
einigermaßen formstabil. Der Einlegerahmen war strukturell solide und konnte für einen 
Neuaufbau des Polsters wieder verwendet werden.  
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vorher nachher 


